
STATUARIO

F A B E R  M A R B L E
V i a  L o n g o b a r d a  1 9 ,  M A S S A  ( M S )

( + 3 9 )  3 3 8  4 8  4 1  5 2 9
i n f o f a b e r m a r b l e . i t

� CARICO DI ROTTURA A COMPRESSIONE

� CARICO DI ROTTURA A COMPRESSIONE DOPO CICLI DI GELIVITÀ

� CARICO DI ROTTURA UNITARIO A FLESSIONE

� COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE TERMICA

� COEFFICIENTE D’IMBIBIZIONE D’ACQUA

� RESISTENZA ALL’URTO, ALTEZZA MINIMA DI CADUTA

� USURA PER ATTRITO

� PESO PER UNITÀ DI VOLUME

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

mm/m°C

%

cm

mm

KG/m3

1050

1080

153

0.0027

0.13

61

-

2710

S C H E D A  D A T I


